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管控储罐中的苯乙烯单体

总结:

⮚SM已知会发生放热聚合反应，存在失控反应的风险。通常
会在SM中添加TBC（叔丁基儿茶酚）阻聚剂，以消除引发
自由基。本次事故中，由于相邻储罐中90°C的高温物料导
致温度升高，阻聚剂被耗尽，最终引发失控反应
⮚SM在储存和运输过程中的温度监测至关重要，必须设置温
度报警系统
⮚在港口停靠期间可补加阻聚剂，例如在温暖海域可补加至
多25 ppm
⮚当失控反应无法避免时（温度达到45°C且以每天2°C的速度
上升），需采取以下措施：对压力进行泄压处理；启动应
急响应程序；必要时将物料倾倒入海

发生了什么: 

一艘运输苯乙烯单体（SM）的船舶在运输过程中发生放热反
应，导致船舱压力升高，最终发生破裂，引发爆炸和火灾。
（详见MAIB调查报告链接）SM同时具有毒性。
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